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TÓM TẮT 

Tiện cứng là một kỹ thuật đang phát triển để gia công tinh các chi tiết có 

độ cứng từ 45 HRC trở lên, nhằm thay thế cho quá trình mài. So với phương pháp 

mài truyền thống, tiện cứng có một số ưu điểm như linh hoạt hơn, năng suất cao 

hơn, chi phí thấp hơn và thân thiện với môi trường hơn. Tuy nhiên, thách thức 

lớn nhất của tiện cứng là đảm bảo chất lượng bề mặt chi tiết gia công (độ nhám 

bề mặt) và giảm thiểu sự mòn dao của dụng cụ cắt. Do tiện cứng khác biệt đáng 

kể so với tiện truyền thống, nhiều kiến thức và lý thuyết từ tiện truyền thống 

không thể áp dụng trực tiếp.  

Để tối ưu hóa quá trình tiện cứng, việc lựa chọn dụng cụ cắt (thông số 

hình học và vật liệu dụng cụ cắt) và chế độ cắt (tốc độ cắt, bước tiến dao và chiều 

sâu cắt) phải phù hợp. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là phân tích ảnh hưởng 

đồng thời của các thông số hình học góc dao (góc nghiêng, góc trước và góc nâng 

dao) đến độ nhám bề mặt, độ mòn dao, lực cắt và tối ưu hóa các thông số này 

trong quá trình tiện cứng sử dụng mảnh dao tiêu chuẩn. 

Quá trình thực nghiệm tiện cứng được thực hiện trên thép AISI 1055 

(52HRC) bằng dao hợp kim gốm phủ TiN. Kết quả cho thấy góc nâng dao là yếu 

tố chính ảnh hưởng đến độ mòn dao, độ nhám bề mặt và lực cắt trong tiện cứng. 

Khi tăng góc nâng dao và góc trước theo hướng âm, độ mòn của dụng cụ cắt giảm 

nhưng độ nhám bề mặt tăng lên. Tuy nhiên, độ nhám bề mặt sẽ giảm khi góc 

nâng dao tiếp tục tăng qua một giới hạn nhất định. Đây là phát hiện mới và có ý 

nghĩa quan trọng trong nghiên cứu tiện cứng.  

Dựa trên kết quả nghiên cứu, nên áp dụng góc nâng dao âm lớn (λs = -

10o) để đồng thời giảm độ nhám bề mặt và độ mòn dao. Với các góc dao cắt tối 

ưu được xác định, quá trình tiện cứng được cải thiện đáng kể, với mức giảm độ 

nhám bề mặt và độ mòn dao lần lượt là 8.3% và 41.3% so với các góc dao tiêu 

chuẩn.  

Phương pháp thiết kế hệ thống đồ gá được đề xuất cung cấp một giải 

pháp hiệu quả để thay đổi thông số hình học góc dao khi sử dụng các mảnh dao 
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tiêu chuẩn, nhằm cải thiện quá trình tiện các vật liệu cứng hoặc khó gia công 

khác.  

Các mô hình toán học về độ nhám bề mặt, độ mòn dao và lực cắt đã được 

xây dựng. Mô hình toán hình học quá trình tiện cứng mới được đề xuất có thể 

được áp dụng cùng với các công thức và mô hình toán học khác để tính toán lực 

cắt, nhiệt cắt và độ mòn dao cục bộ cho từng phần tử cạnh cắt và cho toàn bộ quá 

trình. Mô hình toán học này cũng có thể được sử dụng để phân tích và tối ưu hóa 

quá trình tiện các vật liệu khó gia công khác. 
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CHƯƠNG 1:  

GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1 Lý do chọn đề tài 

Tiện cứng, một phương pháp gia công mới, được sử dụng để gia công 

tinh các vật liệu có độ cứng từ 45-70 HRC, thay thế nguyên công mài truyền 

thống. Do sự khác biệt giữa tiện cứng và tiện truyền thống, nhiều kiến thức và lý 

thuyết của tiện truyền thống không thể áp dụng trực tiếp cho tiện cứng [1]. Chính 

vì vậy, nghiên cứu về tiện cứng vẫn đang được đẩy mạnh và tiếp tục phát triển. 

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích ảnh hưởng của các thông số 

hình học góc dao đến độ nhám bề mặt, độ mòn dao, lực cắt và tối ưu hóa các 

thông số góc dao cho quá trình tiện cứng sử dụng mảnh dao tiêu chuẩn. Các 

mục tiêu cụ thể bao gồm: 

- Xây dựng mô hình toán hình học quá trình tiện cứng. 

- Xây dựng phương pháp thay đổi thông số hình học góc dao cho các 

mảnh dao tiêu chuẩn để tối ưu hóa cho quá trình tiện cứng. 

- Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng đồng thời các thông số hình học 

góc dao: góc nghiêng dao, góc trước và góc nâng dao đến độ nhám bề 

mặt, độ mòn dao và lực cắt trong quá trình tiện cứng. 

- Thiết lập mô hình toán độ nhám bề mặt (Ra), độ mòn dao (VB) và lực 

cắt (F) cho quá trình tiện cứng. 

- Tối ưu hóa các thông số hình học góc dao cho quá trình tiện cứng. 

1.3 Nhiệm vụ nghiên cứu  

1.4 Phạm vi nghiên cứu 

1.5 Hướng tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm. 

1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài  

Ý nghĩa khoa học: 
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- Nghiên cứu đã phân tích ảnh hưởng đồng thời của các thông số hình 

học góc dao: góc nghiêng dao, góc trước và đặc biệt là góc nâng dao 

đến độ nhám bề mặt, độ mòn dao và lực cắt, những đặc tính quan trọng 

nhất trong quá trình tiện cứng. Qua đó, xác định được xu hướng ảnh 

hưởng chính cũng như ảnh hưởng tương tác của chúng đến độ nhám bề 

mặt, độ mòn dao và lực cắt. 

- Xây dựng được các mô hình toán thực nghiệm mô tả mối quan hệ giữa 

độ nhám bề mặt (Ra), độ mòn dao (VB) và lực cắt (F) với các thông số 

hình học góc dao. 

- Xác định được các thông số góc dao tối ưu cho quá trình tiện cứng, 

giúp giảm độ nhám bề mặt chi tiết và giảm độ mòn dao so với khi sử 

dụng góc dao tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

- Phát triển một mô hình toán hình học mới cho quá trình tiện cứng, mô 

tả chính xác hơn bản chất quá trình cắt. Mô hình này có thể kết hợp với 

các công thức và mô hình khác để tính toán lực cắt, nhiệt cắt và mòn 

dao cho từng phần tử lưỡi cắt và cho toàn bộ quá trình; đồng thời có thể 

sử dụng để nghiên cứu tiện các vật liệu khó gia công khác. 

Ý nghĩa thực tiễn: 

- Phương pháp thiết kế hệ thống đồ gá được đề xuất cung cấp một giải 

pháp hiệu quả để thay đổi các thông số hình học góc dao cho các mảnh 

dao tiêu chuẩn nhằm tối ưu quá trình tiện các vật liệu cứng hay khó gia 

công khác. 

- Kết quả tối ưu về thông số hình học dụng cụ cắt được đề xuất làm tăng 

tuổi thọ dụng cụ cắt và chất lượng bề mặt gia công. 

- Các kết quả nghiên cứu trong luận án có khả năng ứng dụng vào sản 

xuất thực tế nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình tiện cứng. 

1.7 Cấu trúc luận án 

Luận án được trình bày trong 7 chương. 
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CHƯƠNG 2:  

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

2.1 Giới thiệu chung 

2.2 Ảnh hưởng của các thông số chế độ cắt khi tiện cứng  

2.3 Ảnh hưởng của thông số hình học dao cắt khi tiện cứng 

2.4 Độ nhám bề mặt khi tiện cứng 

2.5 Mài mòn dao cắt khi tiện cứng 

2.6 Mô hình toán và tối ưu quá trình tiện cứng 

2.7 Kết luận 

Các nghiên cứu về tiện cứng đã phân tích khá đầy đủ về ảnh hưởng của 

chế độ cắt, qua đó cho thấy bước tiến dao ảnh hưởng lớn nhất đến độ nhám bề 

mặt, vận tốc cắt quyết định tuổi thọ dao và chiều sâu cắt có ảnh hưởng nhiều nhất 

đến lực cắt. Tuy nhiên, nghiên cứu về ảnh hưởng đồng thời của các góc dao, đặc 

biệt là góc nâng dao đến độ nhám và mòn dao vẫn còn rất hạn chế. Dao hợp kim 

gốm được xác định là lựa chọn tối ưu nhất cả về khía cạnh kinh tế lẫn kỹ thuật. 

Độ nhám bề mặt và độ mòn dao được xem là hai thông số quan trọng nhất để 

đánh giá chất lượng gia công. Phương pháp thiết kế thí nghiệm (Central 

Composite Design-CCD), mô hình toán (Response Surface Methodology-RSM) 

và tối ưu hóa đa mục tiêu (Desirability Function Approach-DFA) là phương pháp 

nghiên cứu hiệu quả và được sử dụng phổ biến.  

CHƯƠNG 3:  
CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH TIỆN CỨNG 

3.1 Khái niệm về tiện cứng 

  Tiện cứng là quá trình tiện tinh các chi tiết có độ cứng 45 HRC trở lên 

[67], [68]. Hình học dao và chế độ cắt là những yếu tố quan trọng trong quá trình 

tiện cứng.  

3.2 Ưu điểm và nhược điểm của tiện cứng 

  So với mài truyền thống, tiện cứng có ưu điểm là năng suất cao, linh 

hoạt hơn, chi phí thấp và thân thiện với môi trường hơn.  
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3.3 Vật liệu chi tiết và ứng dụng trong tiện cứng 

  Tiện cứng thường được áp dụng cho các vật liệu kim loại có độ cứng từ 

45 HRC trở lên, bao gồm thép cứng, thép làm khuôn, thép vòng bi, thép gió, thép 

hợp kim và gang hợp kim. 

3.4 Dụng cụ cắt khi tiện cứng 

  Các vật liệu dụng cụ cắt chính được sử dụng trong tiện cứng là cacbit 

thiêu kết, gốm và CBN. Một số đặc tính cơ bản của vật liệu dao bao gồm: độ 

cứng cao, khả năng chống va đập tốt, sự ổn định vật lý và hóa học ở nhiệt cao. 

  Hình học dao cắt bao gồm: góc nghiêng dao, góc trước dao, góc nâng 

dao, bán kính mũi dao và hình dạng cạnh cắt. 

3.5 Các thông số công nghệ (chế độ cắt) trong tiện cứng 

  Tốc độ cắt (v), lượng chạy dao (f) và chiều sâu cắt (dw). 

3.6 Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật trong tiện cứng  

3.7 Cơ chế hình thành phoi khi tiện cứng 

Một hiện tượng đặc trưng trong tiện cứng là sự hình thành phoi răng cưa. 

3.8 Lực cắt trong tiện cứng 

  Lực cắt tăng khi gia công vật liệu có độ cứng trên 45 HRC, thường được 

xem là giới hạn dưới của gia công cứng. 

3.9 Nhiệt cắt trong tiện cứng 

  Trong quá trình cắt kim loại, phần lớn năng lượng cắt chuyển hóa thành 

nhiệt. Nhiệt độ vùng cắt rất cao (800–1200°C) và phụ thuộc vào vật liệu gia công, 

dụng cụ cắt, chế độ cắt và hình học dụng cụ. Nhiệt độ cao này ảnh hưởng trực 

tiếp đến hiệu quả gia công và tuổi thọ dụng cụ. 

3.10 Mài mòn dao và cơ chế mòn trong tiện cứng 

  Các cơ chế mài mòn dụng cụ cắt cơ bản gồm: mài mòn cơ học (chính) 

mài mòn khuếch tán, và mài mòn bám dính.   

3.11 Tuổi thọ dao trong tiện cứng 

  Tuổi thọ dao trong tiện cứng phụ thuộc vào tiêu chí độ nhám và độ mòn 

mặt sau dao. Theo ISO 3685, dao hết tuổi thọ khi độ nhám bề mặt (Ra) vượt quá 
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1.6 µm hoặc độ mòn mặt sau (VB) đạt 0.3 mm. Trong tiện cứng, độ nhám bề mặt 

luôn được ưu tiên hàng đầu. 

3.12 Kết luận 

  Nghiên cứu đã trình bày tổng quan cơ sở lý thuyết về tiện cứng, một 

phương pháp hiệu quả thay thế mài truyền thống khi gia công vật liệu có độ cứng 

≥ 45 HRC. Tiện cứng ưu việt nhờ năng suất cao, linh hoạt, thân thiện môi trường 

nhưng gặp thách thức từ lực cắt xác định lớn và nhiệt độ cao gây mòn dao nhanh. 

Vật liệu dao phổ biến là cacbit, gốm và CBN, đòi hỏi độ bền nhiệt và chống mòn 

cao. Các thông số hình học dao và chế độ cắt là yếu tố quyết định chất lượng và 

hiệu quả quá trình gia công. 

CHƯƠNG 4:  

MÔ HÌNH TOÁN HÌNH HỌC QUÁ TRÌNH TIỆN CỨNG 

4.1 Giới thiệu chung 

4.2 Mô hình toán hình học quá trình tiện cứng 

Tóm tắt mô hình toán hình học quá trình tiện cứng như sau: 

- Góc nghiêng dao cục bộ (Local cutting-edge angle): 

𝐾𝑟
𝑗

= 𝐾𝑟 − Ɵ𝑗 𝑘ℎ𝑖 Ɵ𝑗 ≤ 𝐾𝑟     
          

𝐾𝑟
𝑗

= Ɵ𝑗 −  𝐾𝑟  𝑘ℎ𝑖 Ɵ𝑗 > 𝐾𝑟    

 

- Góc trước cục bộ (Local rake angle): 

𝛾𝑜
𝑗

= 𝑡𝑎𝑛−1 (𝑠𝑖𝑛 (
𝜋

2
− Ɵ𝑗) 𝑡𝑎𝑛𝛾𝑜 + 𝑐𝑜𝑠 (

𝜋

2
− Ɵ𝑗) 𝑡𝑎𝑛𝜆𝑠)   

- Góc trước pháp tuyến cục bộ (Local normal rake angle): 

𝑡𝑎𝑛𝛾𝑛
𝑗

= 𝑡𝑎𝑛𝛾𝑜
𝑗
𝑐𝑜𝑠𝜆𝑗                                                                  

- Góc nâng dao cục bộ (Local inclination angle): 

𝜆𝑗 = 𝑡𝑎𝑛−1 (−𝑐𝑜𝑠 (
𝜋

2
− Ɵ𝑗) 𝑡𝑎𝑛𝛾𝑜 + 𝑠𝑖𝑛 (

𝜋

2
− Ɵ𝑗) 𝑡𝑎𝑛𝜆𝑠)  𝑘ℎ𝑖 Ɵ𝑗 ≤ 𝐾𝑟 

                 

𝜆𝑗 = −𝑡𝑎𝑛−1 (−𝑐𝑜𝑠 (
𝜋

2
− Ɵ𝑗) 𝑡𝑎𝑛𝛾𝑜 + 𝑠𝑖𝑛 (

𝜋

2
− Ɵ𝑗) 𝑡𝑎𝑛𝜆𝑠)  𝑘ℎ𝑖 Ɵ𝑗 > 𝐾𝑟  

- Phần bán kính mũi dao tham gia quá trình cắt gọt:  

𝜃𝐴 = 𝐾𝑟 − 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝑟 − 𝑑𝑤

𝑟
)                                                                                      
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𝜃𝐶 = 𝐾𝑟                                                                                                                    
 

𝜃𝐷 = 𝐾𝑟 + 𝑠𝑖𝑛−1 (
𝑓

2𝑟
)                                                                    

  

𝜃𝐵 = 𝐾𝑟 − 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑟𝑠𝑖𝑛(𝐾𝑟 − 𝜃𝐴) − 𝑓

𝑟 − 𝑑𝑤
)            

- Góc trên mặt trước dao (The angle Ɵ𝑐
𝑗
 in the tool rake plane): 

Ɵ𝑐
𝑗

= 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑡𝑎𝑛Ɵ𝑗cos 𝜆𝑠

cos 𝛾𝑛 − 𝑡𝑎𝑛Ɵ𝑗sin 𝛾𝑛 sin 𝜆𝑠
   )     𝑘ℎ𝑖 Ɵ𝑗 <

𝜋

2
    

 

Ɵ𝑐
𝑗

= 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑡𝑎𝑛Ɵ𝑗cos 𝜆𝑠

cos 𝛾𝑛 − 𝑡𝑎𝑛Ɵ𝑗sin 𝛾𝑛 sin 𝜆𝑠
   ) + 𝜋    𝑘ℎ𝑖 Ɵ𝑗 >

𝜋

2
    

 

- Chiều dày lớp cắt cục bộ: 

Zone 1: 𝜃𝐴 ≤ Ɵ𝑗 < 𝜃𝐵 

𝑡1(Ɵ𝑗) = 𝑟 −
𝑟 − 𝑑𝑤

cos(𝐾𝑟 − Ɵ𝑗)
                                                                                              

Zone 2: 𝜃𝐵 ≤ Ɵ𝑗 ≤ 𝜃𝐷 

𝑡2(Ɵ𝑗)

= 𝑟 − √𝑟2 + 𝑓2 − 2𝑟𝑓𝑐𝑜𝑠 (Ɵ𝑗 +
𝜋

2
− 𝐾𝑟 − 𝑠𝑖𝑛−1 (

𝑓

𝑟
sin (Ɵ𝑗 +

𝜋

2
− 𝐾𝑟)))   

- Diện tích lớp cắt cục bộ tương ứng: 

𝑑𝐴𝑗 = 𝑡(Ɵ𝑗)𝑟𝑑Ɵ  với gia số 𝑑Ɵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2 Mô hình bán kính mũi dao tham gia cắt gọt trong tiện cứng 
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4.3 So sánh mô hình toán và quá trình cắt thực 

Kết quả so sánh cho thấy mô hình toán là chính xác. 

4.4 Kết luận 

Nghiên cứu đã phát triển một mô hình toán hình học mới cho quá trình 

tiện cứng. So với các mô hình hiện có, mô hình mới mô tả chính xác hơn bản 

chất của quá trình tiện cứng nhờ việc xấp xỉ bán kính mũi dao thành lưỡi cắt 

chính và lưỡi cắt phụ mà không bị giới hạn về số lượng phần tử. Các thông số 

công nghệ đầu vào, bao gồm thông số hình học dao và chế độ cắt, đều được tích 

hợp trong mô hình. Dựa trên mô hình này, có thể xác định vị trí cắt gọt trên bán 

kính mũi dao, các thông số hình học góc dao cục bộ, cùng với chiều dày lớp cắt 

cục bộ của các phần tử cạnh cắt bán kính mũi dao. Đây là những thông số quan 

trọng giúp phân tích, đánh giá và tối ưu hóa quá trình tiện cứng. 

CHƯƠNG 5:  

QUÁ TRÌNH THỰC NGHIỆM TIỆN CỨNG 

5.1 Giới thiệu chung 

5.2 Thiết bị-dụng cụ-thông số thí nghiệm   

5.2.1 Thiết bị thí nghiệm 

Quá trình thực nghiệm tiện cứng được thực hiện trên máy tiện CNC 

BOEHRINGER DUS-400ti, có công suất trục chính 11kw và tốc độ quay từ 2 

đến 3000 vòng/phút. Thiết bị có độ chính xác là 0.001 mm. 

5.2.2 Dụng cụ cắt 

Dụng cụ cắt sử dụng trong các thí nghiệm là mảnh dao tiêu chuẩn ISO 

TNGA160408S01525 6050, làm từ hợp kim gốm hỗn hợp (70% Al2O3 và 30% 

TiC) phủ PVD-TiN (Hình 5.2), được gắn trên cán dao tiêu chuẩn ISO PTGNR 

1616H 16 (Hình 5.3). Mảnh dao khi được lắp với cán dao chuẩn có góc dao như 

sau: góc trước γO = -6o; góc nâng λs = -6o và góc nghiêng dao Kr = 91o. 
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Hình 5.2 Kích thước mảnh dao TNGA160404S01525 6050 [102] 

  

Hình 5.3 Thông số của thân dao PTGNR 1616H 16 [102] 

5.2.3 Mẫu thí nghiệm 

Mẫu thí nghiệm, sử dụng thép tròn AISI 1055 được tôi cứng 52 ±1 

HRC (Hình 5.4). Các thông số kích thước của mẫu thí nghiệm như Hình 5.5  

 

Hình 5.4 Mẫu thí nghiệm 

 

Hình 5.5 Kích thước mẫu thí nghiệm 

5.2.4 Thông số thí nghiệm 

- Góc nghiêng dao: 60o ≤ Kr ≤ 90o 
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- Góc trước dao: -2o ≤ γo ≤ -10o 

- Góc nâng dao: -2o ≤ λs ≤ -10o 

5.2.5 Thông số chế độ cắt 

Bảng 5.5 Thông số chế độ cắt được cố định trong thí nghiệm 

5.3 Thiết kế - chế tạo hệ thống gá thay đổi góc dao 

Hệ thống đồ gá để thay đổi góc dao được thiết kế trên phần mềm 

Solidwork (Hình 5.6), chế tạo trên máy phay 5 trục DMG MORI DMU65 mono 

BLOCK và được kiểm tra trên máy đo tọa độ (CMM) Hexagon GLOBAL 

Classic như Hình 5.7. Sau đó, các chi tiết được xử lý nhiệt qua quá trình tôi 

chân không để nâng cao độ bền. 

 

Hình 5.6 Quá trình thiết kế hệ thống đồ gá thí nghiệm cho trường hợp: γo = -6o, 

λs = - 2o 

Quá trình thiết kế hệ thống đồ gá dựa trên hệ tiêu chuẩn “T-hand-S”, 

bao gồm các bước sau: Bước 1- Định vị lưỡi cắt chính song song với mặt phẳng 

cơ sở Pr và tạo một góc nghiêng dao Kr với trục x (trục máy), điều chỉnh góc 

trước và góc nâng dao. Sau đó, định vị cố định vị trí mũi dao (điểm trên dao cắt 

gần trục máy nhất) ở vị trí cách mặt trên hệ thống đồ gá (mặt phẳng cơ sở) theo 

tiêu chuẩn gá đặt dao là 25 mm và mặt đầu là 20 mm. Bước 2- Lắp ghép cán 
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dao với mảnh dao. Bước 3- Lắp ghép miếng chêm dao với cán dao. Bước 4- 

Hoàn tất hệ thống đồ gá. 

 

Hình 5.7 Quy trình gia công các chi tiết đồ gá thay đổi góc dao 

5.4 Phân tích lựa chọn phương pháp quy hoạch thí nghiệm 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp RSM và CCD (Bảng 5.6).  

Bảng 5.6 Thiết kế thí nghiệm dựa trên CCD 

5.5 Quá trình thực nghiệm 

Sơ đồ thực nghiệm được trình bày trong Hình 5.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.9 Sơ đố thực nghiệm 
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5.5.1 Đo lực cắt 

Lực cắt được đo theo ba hướng, bao gồm lực dọc trục (Fx), lực hướng 

kính (Fy) và lực tiếp tuyến (Fz) bằng lực kế (Kistler Type 9257B). Quá trình đo 

lực như Hình 5.12. 

 

Hình 5.12 Đo lực cắt tiện cứng 

5.5.2 Đo độ nhám bề mặt (Ra) 

Trong thí nghiệm, độ nhám bề mặt được đo bằng thiết bị MITUTOYO 

SJ-210 (Hình 5.14 và Hình 5.15). Thiết bị có độ chính xác 0.001 µm  

 

 

 

 

 

 

Hình 5.14 Ca-líp máy đo độ 

nhám 

Hình 5.15 Đo độ nhám bề mặt mẫu 

thí nghiệm 

5.5.3 Đo độ mòn dao (VB) 

Độ mòn dao được đo bằng kính hiển vi Oxion Inverso (Hình 5.16) tích 

hợp phần mềm Amscope. Thiết bị có độ chính xác là 0.01 µm..  

 

 

 

 

 

 

Hình 5.16 Quá trình đo mòn dao 
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5.6 Kết luận 

 

CHƯƠNG 6:  

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH TIỆN CỨNG 

6.1 Phân tích mô hình toán hình học quá trình tiện cứng 

Tiện cứng là một quá trình gia công tinh với tốc độ cắt cao, bước tiến 

dao nhỏ và chiều sâu cắt không vượt quá 0.2 mm [111-114]. Dựa trên phân tích 

mô hình toán hình học quá trình tiện cứng cho thấy quá trình cắt chỉ giới hạn ở 

bán kính mũi dao, như Hình 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.1 Phân tích quá trình tiện cứng cho thí nghiệm số 10 

(a) Sơ đồ nguyên lý; (b) Thông số hình học dao của phần tử cạnh cắt j 

tại θj=31.59∘; (c) Góc trước dao cục bộ; (d) Chiều dày lớp cắt cục 

bộ; (e) Quá trình cắt dựa trên mô phỏng FEM 
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Tại mỗi điểm cắt, các thông số hình học dao và chiều dày lớp cắt đều 

thay đổi (Hình 6.1 (c, d)). Do chiều dày lớp cắt rất nhỏ, sự tiếp xúc giữa phoi và 

dao chỉ ở mặt vát (chamfer) của cạnh cắt, dẫn đến góc trước cục bộ trở nên rất 

lớn. Từ Hình 6.1 (d), quá trình cắt diễn ra từ θA = 18.59o đến θD = 62.59o. Tại 

phần tử cạnh cắt θD = 23.59o, chiều dày lớp cắt lớn nhất t(θB) =0.05 (mm).  

Bảng 6.2 Phân tích ANOVA cho góc trước trung bình (γave)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.2 Ảnh hưởng của các nhân tố đầu vào đến góc trước trung bình  

γave  

Bảng 6.2 trình bày kết quả phân tích phương sai (ANOVA) cho góc 

trước trung bình. Kết quả cho thấy nhân tố ảnh hưởng lớn nhất là góc nâng dao 
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với 65.84%, tiếp theo là góc trước, đóng góp 31.43%. Góc nghiêng dao chỉ 

chiếm 0.98% tác động đến góc trước cục bộ trung bình. Do đó, để tối ưu hóa 

quá trình tiện cứng, nên tập trung điều chỉnh góc nâng dao và góc trước. Góc 

nghiêng dao có thể bỏ qua do ảnh hưởng không đáng kể. Đồ thị ảnh hưởng 

chính đối với góc trước trung bình được trình bày trong Hình 6.2. Khi tăng góc 

trước và góc nâng dao âm, làm tăng góc trước cục bộ của các phần tử cạnh cắt 

tại bán kính mũi dao tham gia quá trình cắt. 

6.2 Phân tích kết quả thực nghiệm quá trình tiện cứng  

Các kết quả thực nghiệm được thể hiện ở Bảng 6.3.  

Bảng 6.3 Các kết quả thực nghiệm dựa trên thiết kế thí nghiệm CCD 

 

 

6.2.1 Phân tích và mô hình toán độ nhám bề mặt  

Từ Bảng 6.4, phân tích cho thấy góc nâng dao ảnh hưởng nhiều nhất 

đến độ nhám bề mặt với 32.54%, tiếp theo là góc trước và góc nghiêng với 
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11.88% và 9.97%, tương ứng. Các hệ số bậc hai λs* λs và tương tác κr *λs, κr 

*γo có ảnh hưởng đáng kể đến độ nhám bề mặt với 31.95 %, 6.6 % và 3.39%, 

tương ứng. 

Bảng 6.4 Phân tích ANOVA cho độ nhám bề mặt (Ra) 

Ảnh hưởng chính và tương tác của các thông số góc dao đến độ nhám 

bề mặt được thể hiện trong Hình 6.3. Khi góc trước và góc nâng dao tăng theo 

hướng âm, độ nhám bề mặt tăng. Tuy nhiên, nếu góc nâng dao tăng vượt qua 
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một giới hạn nhất định (λs = -8.1o) như Hình 6.3(a), độ nhám sẽ giảm. Đây là 

một phát hiện mới và đáng chú ý trong nghiên cứu về tiện cứng.  

Hiện tượng trên có thể giải thích như sau: khi góc nâng dao và góc 

trước âm tăng, dẫn đến tăng góc trước cục bộ theo hướng âm và góc sau cục bộ 

tương ứng, trong đó sự tăng do góc nâng dao chiếm ưu thế (điều này đã được 

phân tích trong mô hình toán hình học quá trình tiện cứng ở trên). Góc trước 

cục bộ âm tăng làm tăng chiều dài tiếp xúc giữa phoi và mặt trước dao, đồng 

thời tăng tỷ số nén phoi (chip compression ratio - CCR), gây rung động và làm 

độ nhám bề mặt tăng. Kết quả này tương tự nghiên cứu của Singh và công sự 

[22]. Ngược lại, việc tăng góc sau cục bộ làm giảm diện tích tiếp xúc giữa mặt 

sau dao và bề mặt vừa gia công, giảm ma sát do hiện tượng đàn hồi (spring-

back) của vật liệu gia công [115], do đó giảm rung động và cải thiện độ nhám 

bề mặt, tương tự như nghiên cứu của Senthikumar [116]. Đến một giới hạn nào 

đó, tác động tích cực do tăng góc sau cục bộ lớn hơn tác động tiêu cực do tăng 

góc trước cục bộ, khiến độ nhám bề mặt giảm.  

Độ nhám cũng giảm khi góc nghiêng dao tăng, kết quả này phù hợp với 

nghiên cứu của Sharma [25] và Zerti [61]. Nguyên nhân là khi thay đổi góc 

nghiêng từ 60° đến 90° sẽ thay đổi vị trí cắt trên bán kính mũi dao, đồng thời 

giảm góc trước cục bộ của các phần tử cạnh cắt như phân tích ở trên, dẫn đến 

giảm độ nhám bề mặt. Tuy nhiên, Neseli và cộng sự [24] lại cho thấy góc 

nghiêng dao và độ nhám bề mặt có cùng xu hướng tăng. Sự khác biệt này có thể 

do quá trình cắt diễn ra ở bán kính mũi dao hoặc ở cạnh cắt chính. 

Mô hình toán mối quan hệ giữa độ nhám bề mặt với các thông số góc 

dao như sau: 

 

 

(6.1) 
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Hệ số tương quan của phương trình hồi qui (6.1), R2 là 97.89%, cho 

thấy mô hình có khả năng dự đoán chính xác cao. Ảnh hưởng của các góc dao 

đến độ nhám bề mặt và bề mặt đáp ứng của độ nhám bề mặt với góc nghiêng và 

góc nâng dao, trong đó góc trước được giữ cố định thể hiện Hình 6.3 và 6.4.  

Hình 6.3 Ảnh hưởng của góc nghiêng và góc nâng dao đến độ nhám bề  

Hình 6.4 Bề mặt đáp ứng của độ nhám bề mặt theo góc nghiêng và góc 

nâng dao 

 

6.2.2 Phân tích và mô hình toán độ mòn dao 

Từ Bảng 6.5 cho thấy góc nâng dao cũng là nhân tố chính ảnh hưởng 

đến mòn dao với 60.06%, góc trước là 23.37% và góc nghiêng dao là 4.2%. 

Các yếu tố khác là không đáng kể.  
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Bảng 6.5 Phân tích ANOVA cho độ mòn dao (VB) 

Như trong Hình 6.5, độ mòn dao giảm khi góc trước và góc nâng dao 

tăng theo hướng âm, trong khi góc nghiêng dao giảm từ 90o tới 60o. Nguyên 

nhân của hiện tượng này là do tăng góc sau cục bộ khi giảm góc nghiêng dao, 

tăng góc trước và góc nâng dao như đã được phân tích qua mô hình toán hình 

học ở trên. Sự tăng góc sau cục bộ dẫn đến giảm diện tích tiếp xúc và ma sát 

giữa bề mặt vừa được gia công và mặt sau dao do sự đàn hồi của vật liệu gia 

công (spring-back of workpiece), điều này giúp giảm mòn mặt sau dao.  
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Mô hình toán mối quan hệ giữa độ mòn dao mặt sau với các yếu tố đầu 

vào  được thể hiện qua phương trình (6.2) với hệ số tương quan R2=94.6%, cho 

thấy mức độ tương thích cao của mô hình toán.  

Hình 6.5 Ảnh hưởng chính của các nhân tố đầu cào đên độ mòn dao 

mặt sau (VB) 

6.2.3 Phân tích và mô hình toán lực cắt 

Từ Bảng 6.1 cho thấy lực hướng kính (Fy) là thành phần lực lớn nhất, 

tiếp theo là lực tiếp tuyến (Fz) và lực dọc trục (Fx) là thành phần lực nhỏ nhất, 

phù hợp với các nghiên cứu trước đó như của Khamel [8], Azizi [117] và 

Bouacha [118].  Hiện tượng này có thể lý giải dựa trên phân tích hình học lưỡi 

cắt và đặc điểm quá trình tiện cứng. Do bán kính mũi dao lớn (r = 0.8 mm) và 

chiều sâu cắt nhỏ (dw = 0.2 mm) nên quá trình cắt chỉ diễn ra tại bán kính mũi 

dao dẫn đến lực hướng kính (Fy) có giá trị lớn hơn các lực khác  

Bảng 6.6 cho thấy góc nâng dao có ảnh hưởng lớn nhất đến lực cắt với 

25.02%, tiếp theo là góc trước và góc nghiêng với 14.26% và 10.04%, tương 

ứng. Mặc dù có sự ảnh hưởng tương tác giữa các góc dao đến lực cắt, tuy nhiên 

không đáng kể (2.56 – 4.15%).  

(6.2) 
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Bảng 6.6 Phân tích ANOVA cho lực cắt (F) 

Ảnh hưởng của các thông số góc dao đến lực cắt được thể hiện trong 

Hình 6.7 cho thấy lực cắt giảm khi góc nâng dao và góc trước tăng theo hướng 

âm. Tuy nhiên, khi góc nâng dao tăng qua một giới hạn nhất định (λs = -7.2o) thì 

lực cắt tăng. Dựa trên phân tích mô hình toán hình học quá trình tiện cứng, hiện 

tượng này có thể được giải thích như sau: khi tăng góc nâng dao và góc trước 

theo hướng âm dẫn đến tăng góc trước âm cục bộ và góc sau cục bộ tương ứng. 

Điều này dẫn đến lực pháp tuyến và lực ma sát mặt trước dao tăng nhưng các 
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lực này tác dụng lên mặt sau giảm và đạt cân bằng tại λs = -7.2o, với lực cắt nhỏ 

nhất. 

Hình 6.7 Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến lực cắt (F) 

Phương trình hồi qui bậc hai mô tả mối quan hệ giữa các yếu tố đầu 

vào và lực cắt như sau:  

6.3 So sánh các kết quả thí nghiệm và mô hình toán. 

6.4 Tối ưu hóa quá trình tiện cứng 

6.4.1 Giới thiệu phương pháp tối ưu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp hàm mục tiêu (Desirability Function 

Approach-DFA). Do độ nhám bề mặt và độ mòn dao là hai đặc tính quan trong 

nhất của quá trình tiện cứng, trong khi đó lực cắt nhỏ không có ý nghĩa nhiều về 

 (6.3) 

(6.4) 

(6.5) 

(6.6) 
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mặt tối ưu năng lượng. Vì vậy, trong nghiên cứu này chỉ tối ưu các thông số 

hình học góc dao cho độ nhám bề mặt và độ mòn dao. 

Nếu mục tiêu là tối thiểu hóa đáp ứng đầu ra Yi, thì hàm mục tiêu di như 

sau: 

Nếu mục tiêu là mong muốn cụ thể (Ti) nào đó, thì hàm mục tiêu di như 

sau:  

6.4.2 Phat biểu bài toán tối ưu 

a. Bài toán 1 

Một trong những mục tiêu chính của nghiên cứu là tối ưu các thông số 

góc dao để đạt được độ nhám bề mặt nhỏ nhất có thể, một yếu tố quan trọng 

trong quá trình tiện cứng vì vậy phương trình (6.9) được áp dụng.  

Trong đó đáp ứng đầu ra Yi là độ nhám bề mặt (Ra) theo công thức 

(6.1), n = 1 (số đáp ứng đầu ra).  

Ràng buộc bài toán là:0.25 µm < Ra < 1.6 µm; 60o ≤ κr≤ 90o;  

-2o ≤ γo ≤ -10o; -2o ≤ λs ≤ -10o 

Áp dụng phương trình (6.9), ta có kết quả tối ưu như Hình 6.10, các 

thông số góc tối ưu là góc nghiêng dao κr = 75o, góc trước γo = -5.7o và góc 

nâng λs = - 2o. Và giá trị độ nhám bề mặt nhỏ nhất là Ra = 0.252 µm. 

(6.9) 

(6.10) 
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Hình 6.10 Tối ưu hóa độ nhám bề mặt (Ra) 

b. Bài toán 2 

Một mục tiêu quan trọng khác của nghiên cứu là tối ưu hóa các thông 

số góc dao nhằm đạt được đồng thời độ nhám bề mặt và độ mòn dao mong 

muốn trong tiện cứng, vì vậy phương trình (6.10) được sử dụng.  

Trong đó đáp ứng đầu ra Yi là độ nhám bề mặt (Ra) và độ mòn dao 

(VB) theo công thức (6.1) và (6.2), n=2 số đáp ứng đầu ra.  

Ràng buộc bài toán là: 0.25 µm < Ra < 1.6 µm, 0 µm < VB < 0.3 µm 

60o ≤ κr≤ 90o; -2o ≤ γo ≤ -10o; -2o ≤ λs ≤ -10o 

Áp dụng phương trình (6.10), ta có kết quả tối ưu như Hình 6.11, các 

thông số góc tối ưu đạt là góc nghiêng dao κr = 75o, góc trước γo = - 6o và góc 

nâng λs = - 10o. Và các giá trị độ nhám bề mặt và độ mòn dao tối ưu đạt được là 

Ra = 0.767µm và VB = 22.2µm.  

 

Hình 6.11 Tối ưu hóa đồng thời độ nhám bề mặt và độ mòn dao 
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c. Bài toán 3 

Một mục tiêu khác của nghiên cứu là tối ưu các thông số góc dao để đạt 

đồng thời độ nhám bề mặt và độ mòn dao ở mức nhỏ nhất. Vì vậy phương trình 

(6.9) được áp dụng.  

Trong đó đáp ứng đầu ra Yi là độ nhám bề mặt (Ra) và độ mòn dao 

(VB) theo công thức (6.1) và (6.2), n = 2 số đáp ứng đầu ra. 

Ràng buộc bài toán là: 0.25 µm < Ra < 1.6 µm; 0 µm < VB < 0.3 µm 

60o ≤ κr≤ 90o; -2o ≤ γo ≤ -10o; -2o ≤ λs ≤ -10o 

Áp dụng phương trình (6.9), ta có kết quả tối ưu như Hình 6.12, các 

thông số góc tối ưu đạt là góc nghiêng dao κr = 60o, góc trước γs = -10o và góc 

nâng λo = - 10o. Và các giá trị độ nhám bề mặt và độ mòn dao tối ưu là Ra = 

0.582 µm và VB = 17.5 µm. 

 

Hình 6.12 Tối ưu hóa đồng thời độ nhám bề mặt và độ mòn dao 

6.4.3 So sánh góc dao tiêu chuẩn và góc dao tối ưu 

Từ Bảng 6.10 ta thấy kết quả thực nghiệm độ nhám bề mặt và độ mòn 

dao đạt được từ góc dao tối ưu đã giảm 8.3% và 41.3%, tương ứng so với thông 

sô góc dao tiêu chuẩn. 
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Bảng 6.10 So sánh kết quả thực nghiệm cán dao tiêu chuẩn với kết quả 

tối ưu 

 

6.5 Kết luận 

Nghiên cứu đã phân tích được ảnh hưởng đồng thời của các thông số 

góc dao gồm góc nghiêng dao, góc trước, góc nâng dao đến độ nhám bề mặt, độ 

mòn dao và lực cắt thông qua phân tích mô hình toán hình học quá trình tiện 

cứng và kết quả thí nghiệm.  

 

CHƯƠNG 7:  

                         KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 

7.1 Những kết quả đã đạt được 

Nghiên cứu đã phân tích được ảnh hưởng đồng thời của các thông số 

hình học góc dao, bao gồm góc nghiêng dao κr, góc trước γo và đặc biệt là góc 

nâng dao λs đến các đặc tính quan trọng nhất của quá trình tiện cứng như độ nhám 

bề mặt, độ mòn dao và lực cắt. Dựa trên phân tích kết quả thí nghiệm và mô hình 

toán, có thể rút ra các kết luận chính sau: 

- Trong tiện cứng, do bước tiến và chiều sâu cắt nhỏ, quá trình cắt chỉ diễn 

ra tại bán kính mũi dao. Góc nâng dao là yếu tố chính ảnh hưởng đến góc 

trước cục bộ trung bình với 65.84%, tiếp theo là góc trước, đóng góp 

31.43%, và góc nghiêng dao chỉ chiếm 0.98%. Do đó, để tối ưu hóa quá 

trình tiện cứng, nên tập trung điều chỉnh góc nâng dao và góc trước. Góc 

nghiêng dao có thể bỏ qua do ảnh hưởng không đáng kể. Khi tăng góc 
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trước và góc nâng dao âm, làm tăng góc trước cục bộ của các phần tử 

cạnh cắt bán kính mũi dao tham gia quá trình cắt.  

- Vai trò của các thông số hình học góc dao là khác nhau giữa tiện cứng 

và tiện truyền thống. Trong tiện cứng, góc nâng dao là góc có ảnh hưởng 

nhiều nhất đến độ nhám bề mặt, độ mòn dao và lực cắt, tiếp theo là góc 

trước và góc nghiêng dao. Ngược lại, trong tiện truyền thống, góc trước 

là thông số có ảnh hưởng lớn nhất. 

- Độ nhám bề mặt tăng khi góc trước và góc nâng dao tăng theo hướng 

âm. Tuy nhiên, nếu góc nâng dao tăng qua một giới hạn xác định, độ 

nhám bề mặt sẽ giảm. Đây là một phát hiện mới và có ý nghĩa quan trọng 

trong nghiên cứu tiện cứng. Từ kết quả này, nên áp dụng góc nâng dao 

âm lớn (λs = - 10o) để giảm đồng thời độ nhám bề mặt và độ mòn dao.  

- Độ mòn dao giảm khi tăng góc trước và góc nâng dao theo hướng âm. 

- Ảnh hưởng tương tác giữa các thông số góc dao là không đáng kể. 

- Lực hướng kính (Fy) là thành phần lực lớn nhất, tiếp theo là lực tiếp tuyến 

(Fz) và lực dọc trục (Fx) là thành phần lực nhỏ nhất. Khác với tiện truyền 

thống, lực tiếp tuyến là thành phần lực lớn nhất. 

- Các mô hình toán học thực nghiệm về độ mòn dao, độ nhám bề mặt và 

lực cắt đã được xây dựng. 

- Với thông số góc dao tối ưu (Kr = 75o, γo = -6o, và λs = -10o), kết quả thực 

nghiệm cho thấy độ nhám bề mặt và độ mòn dao giảm lần lượt 8.3% và 

41.3% so với thông số góc dao tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Kr = 91o, γo 

= -6o và λs = -6o). 

Phương pháp thiết kế hệ thống đồ gá được đề xuất mang lại một giải 

pháp hiệu quả để thay đổi thông số hình học góc dao cho các mảnh dao tiêu 

chuẩn, nhằm cải thiện quá trình tiện cứng. 

Một mô hình toán hình học mới về quá trình tiện cứng đã được xây dựng, 

mô tả chính xác bản chất của quá trình này. Kết quả phân tích của mô hình toán 

hình học phù hợp với kết quả thực nghiệm. Mô hình được đề xuất có thể được 

kết hợp với các công thức và mô hình toán học khác để tính toán lực cắt, nhiệt 

cắt và độ mòn dao cục bộ cho mỗi phần tử cạnh cắt và toàn bộ quá trình. Ngoài 
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ra, mô hình còn có thể áp dụng cho nghiên cứu tiện các vật liệu khó gia công 

khác.  

7.2 Hướng phát triển 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu đã đạt được, nghiên cứu tiếp theo có 

thể mở rộng theo các hướng sau đây: 

- Tiện cứng với các loại vật liệu cứng khác như AISI 52100, AISI D2, 

AISI H13… 

- Tiện cứng với các loại dụng cụ cắt khác như PCBN. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng tổng hợp của các thông số hình học dao và chế 

độ cắt đến lực cắt, nhiệt cắt, độ mòn dao và độ nhám bề mặt. 
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